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Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

The present document voids and replaces any previously issued document of the same job reference. It must be destroyed or returned to the laboratory.

CONFORME / PASSConclusion :
Les incertitudes de mesure ne sont pas prises en compte pour conclure sur la conformité des analyses sauf demande spécifique du client

Uncertainties are not taken into account to define compliance on analysis except specific customer request.
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Conclusion :

The coating SAPPHIRE 3D9H shows high pencil hardness (>9H).

Donneur d'ordre - Client SGS GREECE SA
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SPECIFICATIONSRESULTATS UNITEANALYSE METHODE Statut
CIBLE MAXIMINI

ISO 15184DURETE CRAYON /HARDNESS   

>9HDureté Crayon / Hardness

P : Pass ; F : Fail ; NA : Not Applicable ; NT : Not Tested ; n.d : Not Detected
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